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Guia de aplicação

Materiais a serem cortados

Arenito Tijolo cerâmico Tijolo maciço

Asfalto Betão agregado Pórfiro

Bloco pavimento ou Pavê Granito Tijolo perfurado

Betão Porcelanato PVC

Betão armado Viroc Cimento refractário

Betão fresco “Argamassa” de cimento ou Clinquer Travertino

Cerâmica Mármore

Guia de  
Aplicação
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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Discos Diamantados - Linha Segmentados

Segmentado Laser 
Silencioso 003

Laser Intercooler 003

Geral Obra Laser 004

Discos Diamantados - Linha Turbo

Turbo 005

Turbo Extra Fino 005

Turbo Plus 150  
(abrir roços)

006

Discos Diamantados - Linha Cerâmica

SC Cerâmica - Banda 
Contínua

007

Porcelanato 
Segmentado

007

Discos Diamantados - Linha Pedra

Electrodepositado 
Mármore

009

Granito 009

Discos Diamantados - Linha Vacuum Brased

Metal Cutting 011

Vacuum Brazed Shark 011

Guia de aplicação

Guia de Aplicação
Ideal Adequado Não adequado
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